
立 祥 碳 酸 鈣 規 格 表 

 

規 格 型 號  LH-130 LH-150 LH-180 LH-210 
化學分析 (CHEMICAL ANALYSIS) 

碳酸鈣 (CaCO3) min 98 98 98 98 
三氧化二鋁 (Al2O3) max 0.2 0.2 0.2 0.2 
三氧化二鐵 (Fe2O3) max 0.05 0.05 0.05 0.05 
氧化鎂 (MgO) max 0.5 0.5 0.5 0.5 
HCI 不溶物 (Insoluble material) max 0.8 0.8 0.8 0.8 
燃燒減量 (LOI) % 43 43 43 43 

 
物理性質 (PHYSICAL PROPERTIES) 

酸鹼值 PH 8.0~10.0 8.0~10.0 8.0~10.0 8.0~10.0 
白度 (Whiteness) min 95 95 95 95 
油吸收份 (Oil Absorption) cc/g 0.45 0.55 0.65 0.8 
水份 (Moisture) max 0.5 0.5 0.6 0.6 
表面積 (Surface Area) m2/g 1.3 1.5 1.8 2.1 
比重 (Apparent Specific) g/cc 0.85 0.75 0.65 0.55 
沉澱物體積 (Sediment Volume) cc/15g 38 45 55 65 
45 MICRON MEAN min 99.5 99.5 99.5 99.5 

 
*以上規格僅供參考 


